~Niniejsza monografia stanowi uzupetienie monografii z 2016 roku pt. Modelowanie oddziatywania wybu-
chu podwodnego na kadtub okretu w ujeciu numerycznym, ktora w 2021 r. zostala przettumaczona na jezyk an-
gielski i wydana pt. The impact of non-contact underwater explosions on the ship’s hull in FEM approach. Pokazuje
ona tylko wybrane problemy oceny odpornosci udarowej okretu (konstrukcji morskich) niezbedne do wyko-
nania analizy wytrzymatosci kadtuba okretu w ujeciu numerycznym.

[...] W pracy zawarto materialy bedace efektem wieloletniego studiowania literatury swiatowej, licznych
badan wtasnych publikowanych w artykutach naukowych oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych
i kwalifikacyjnych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” [Rozdzial 1. Wprowadzenie].

Dodano nastepujace podrozdzialy: 2.4. Bomby glebinowe; 3.13. Klasyfikacja uszkodzenn wg norm NATO;
4.7. Wspotczynnik triaxiality wedlug Bridgmana; 4.10. Stale HY80, HY100, HY130, HY200; 4.11. Wyznaczanie
charakterystyki stali HY80 po 55 latach eksploatacji; 4.11.1. Statyczne i dynamiczne proby rozciagania stali
HY80; 4.11.2. Statyczne charakterystyki stali HY80; 4.11.3. Model Johnsona—Cooka dla stali HY80; 4.11.4. Model
zniszczenia dla stali HY80; 4.12. Wlasnosci stopu aluminium Al7,5Mg po hydroekstruzji; 4.12.1. Statyczna cha-
rakterystyka stopu Al7,5Mg; 4.12.2. Wiasnosci dynamiczne stopu Al7,5Mg; 4.12.3. Model Johnsona—Cooka
stopu Al7,5Mg; 4.12.4. Model zniszczenia stopu Al7,5Mg; 6.4. Weryfikacja ciagtosci struktury kadtuba okretu.

Uzupelniono przykiady obliczeniowe: 8.4. Analiza oddzialywania niekontaktowych wybuchdéw na ka-
dtub niszczyciela min Kormoran bis; 8.5. Wyznaczanie stref bezpieczenistwa dla niszczyciela min Kormoran bis;
8.6. Oddziatywanie fali ciSnienia na posadowienie silnikow gltoéwnych okretu podwodnego wzorowanego na

klasie Zwaardvis.



